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LEGENDA MATERIALU V POHLEDU

ZDIVO KAMENNE - v&ech stupriti poskozeni

ZDIVO CIHELNE

ROSTLA SKALA

POPINAVE ROSTLINY - nemoznost posoudit stav zdiva
] JINY POVRCH / POSKOZEN! - VIZ POZNAMKU !

PRIBLIZNA POLOHA KAVEREN / VETSICH TRHLIN
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LEGENDA SANACI
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EXTERIEROVA SANACE BEZNA - PROVEDENA ODBORNOU FIRMOU
Prace provedeny femesliniky zkuSenymi v praci na pamatkovych objektech, pfed zahajenim

praci proSkolenymi restauratorem. Plocha vypsana u ploSnych sanaci.
SE.01 - OCISTENI PLOCHY ZDIVA

SE.02 - SANACE PLOCHY ZDIVA - VYKLINOVANI 30%

SE.03 - SANACE PLOCHY ZDIVA - VYKLINOVANI 90%

SE.04 - SANACE PLOCHY ZDIVA S CEMENTOVYM SPAROVANIM
SE.05 - SANACE KORUNY S PREZDENIM - PLOCHE KAMENY
SE.06 - SANACE KORUNY S PREZDENIM - DRNY

SE.07 - SANACE CIHELNE KORUNY

SE.08 - SANACE PLOCHY CIHELNEHO ZDIVA

SE.09 - NAROVNANI PILIRE PLOTU

SE.10 - SANACE PLOCHY ZDIVA PILIRU

SE.11 - SANACE KAVEREN
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POPIS SANACI V EXTERIERU
SANACE PROVEDENE ODBORNOU FIRMOU

SE.O01 - OCISTENI PLOCHY ZDIVA

- ogisténi zdiva mechanicky

- kontrola stavu sparovani

- oprava spar (max.10%) vapennou reznou smési bez natéru s vétsi frakci pisku,
probarvenou ve hmoté (odstin sjednocen s okolni maltovinou), viz pozn. A

- maltu strhnout do lice zdiva, dbat na co nejmensi znecisténi lice kamene

- ometeni pfebyte€né malty koStétem z prouti, pfipadné omyti ploch kamene

SE.02 - SANACE PLOCHY ZDIVA S MENSIM POSKOZENIM

- odstranéni naletové zelené a popinavych rostlin, mozna aktualizace stavebné
historického priizkumu, viz pozn. A

- o€isténi zdiva tlakovou vodou

- odsparovani do hl. cca 30 mm

- likvidace kofenového systému naletové zelené

- vyklinovani vétsich spar ostrymi kameny (na cca 30% plochy)

- vyplnéni spar vapennou reznou smési bez natéru s vétsi frakci pisku,
probarvenou ve hmoté (odstin sjednocen s okolni maltovinou), viz pozn. D

- maltu strhnout do lice zdiva, dbat na co nejmensi znecisténi lice kamene

- ometeni pfebyteéné malty koStétem z prouti, pfipadné omyti ploch kamene

SE.03 - SANACE PLOCHY ZDIVA S VETSIM POSKOZENIM

- odstranéni naletové zelené a popinavych rostlin, mozna aktualizace stavebné
historického priizkumu, viz pozn. A

- ocisténi zdiva tlakovou vodou

- odsparovani do hl. cca 30 mm

- likvidace kofenového systému naletové zelené

- vyklinovani vétsich spar ostrymi kameny (na cca 90% plochy)

- vyplnéni spar vapennou reznou smési bez natéru s vétsi frakci pisku,
probarvenou ve hmoté (odstin sjednocen s okolni maltovinou), viz pozn. D

- maltu strhnout do lice zdiva, dbat na co nejmensi znecisténi lice kamene

- ometeni pfebyteéné malty koStétem z prouti, pfipadné omyti ploch kamene

SE.04 - SANACE PLOCHY ZDIVA S CEMENTOVYM SPAROVANIM

- odstranéni naletové zelené a popinavych rostlin, mozna aktualizace stavebné
historického priizkumu, viz pozn. A

- o€isténi zdiva tlakovou vodou

- odspérovani do hl. cca 30 mm - tvrdé cementové sparovani

- likvidace kofenového systému naletové zelené

- vyklinovani vétsich spar ostrymi kameny (na cca 10% plochy)

- vypInéni spar vapennou reznou smési bez natéru s vétsi frakci pisku,
probarvenou ve hmoté (odstin sjednocen s okolni maltovinou), viz pozn. D
- maltu strhnout do lice zdiva, dbat na co nejmensi znegisténi lice kamene
- ometeni pfebyteéné malty kostétem z prouti

SE.05 - SANACE KORUNY UKONCENE PLOCHYMI KAMENY

- odstranéni vegetace, mozna aktualizace stavebné historického prizkumu

- rozebrani nesoudrzného zdiva do hl. max. 300mm a pfezdéni (s pouzitim
puvodniho materialu), bude omezeno na nejnutnéj$i minimum, viz pozn.B,C
- koruna zdiva vysparovana vapennou reznou smesi bez natéru s vétsi frakci
pisku, probarvenou ve hmoté (odstin sjednocen s okolni maltovinou), viz
pozn. D

- ukonéeni koruny velkymi plochymi kameny na celou $itku hradby ve spadu
2% s tenkymi sparami a s pfesahem cca 30mm

SE.06 - SANACE KORUNY UKONCENE DRNY

- odstranéni vegetace, zachovani drnl v nejvétsi mozné mife pro pozdéjsi pouziti
- mozna aktualizace stavebné historického prizkumu, viz pozn. A

- rozebrani nesoudrzného zdiva do hl. max. 300mm a pfezdéni (s pouzitim
plvodniho materialu) na trassovou maltu, bude omezeno na nejnutnéjsi
minimum, viz poznamky B a C

- koruna zdiva vysparovana trassovou maltou, probarvenou ve hmoté (odstin
upfesnén na zékladé vzorku, sjednocen s okolni maltovinou)

- ukonéeni koruny drny s vhodnou vegetaci, vyuzit plivodni drny

SE.07 - SANACE CIHELNE KORUNY

- odstranéni cihelné koruny, zachovani pouzitelnych cihel

- vyzdéni koruny cihlami stejného formatu i kvality jako okolni cihly s pouzitim
zachovanych cihel, ve stavajicim spadu, viz poznamka B

- sparovani trassovou maltou, probarvenou ve hmoté (odstin upfesnén na
zakladé vzorku, sjednocen s okolni maltovinou)

POZNAMKY K SANACIM

SE.08 - SANACE PLOCHY CIHELNEHO ZDIVA

- odstranéni naletové zelené a popinavych rostlin, mozna aktualizace stavebné
historického prazkumu, viz pozn. A

- ocisténi zdiva tlakovou vodou

- kontrola stavu sparovani a cihel, odstranéni vysypanych cihel, nahrazeni
kvalitni ostfe palenou cihlou, druhotné pouzitou, viz poznamka B

- vypInéni poskozenych spar vapennou reznou smési bez natéru s vétsi frakci
pisku, probarvenou ve hmoté (odstin sjednocen s okolni maltovinou), viz pozn. D
- maltu strhnout do lice zdiva, dbat na co nejmensi znecisténi lice cihel

- ometeni prebyte¢né malty kosStétem z prouti

SE.09 - NAROVNANI PILIRE PLOTU

- stazeni pilife upinacimi popruhy s ra¢nou pfes ochrannou dievénou
konstrukci na narozi pilifd

- srovnani pilife do svislé polohy heverovanim

- vyklinovani vhodnymi kameny a vyplnéni spary maltou s pouzitim trassového
vapna, probarvenou ve hmoté (odstin upfesnén na zakladé vzorku, sjednocen
s okolni maltovinou), minimalni pevnost malty 10MPa

SE.10 - SANACE PLOCHY ZDIVA PILIRU

- odstranéni naletové zelené a popinavych rostlin

- ocisténi zdiva tlakovou vodou

- kontrola stavu sparovani hlavy pilite

- vyplnéni spar vapennou reznou smési bez natéru s vétsi frakci pisku,
probarvenou ve hmoté (odstin sjednocen s okolni maltovinou), viz pozn. D

- maltu zatfit - spara bude zapusténa o 1-2cm, dbat na co nejmensi znecisténi
lice kamene (zdivo pilita je z niz§ich kamenu nez zed, spary jsou hustsi)

- ometeni prebyte¢né malty koStétem z prouti

SE.11 - SANACE KAVEREN

- vycisténi kaveren, odstranéni nesoudrzného zdiva

- kaverny ve zdivu zazdit, provazat s okolnim zdivem, dbat na dodrzeni stejného
charakteru zdiva, viz poznamky B a C

- vypInéni spar vapennou reznou smési bez natéru s vétsi frakci pisku,
probarvenou ve hmoté (odstin sjednocen s okolni maltovinou), viz pozn. D

- maltu strhnout do lice zdiva, dbat na co nejmensi znecisténi lice kamene

- ometeni pifebyte¢né malty kostétem z prouti

SE.12 - NATER KOVOVEHO PLOTU
- ocistit draténym kartacem
- dvakrat ¢erny kovarsky natér

SE.13 - NATER LITINOVEHO POTRUBI
- ocistit draténym kartacem

- zakladovy nater na kov (zinkova)

- dvakrat ¢erny kovarsky natér

POZNAMKY K NOVYM KONSTRUKCIM

POZN.01 - POSTUP PRI DOZDIVANI

- oc¢isténi navazujiciho zdiva tlakovou vodou

- dozdivanou &ast provazat s okolnim zdivem, dbéat na dodrzeni stejného
charakteru zdiva, viz poznamky B a C

- sparovani vapennou reznou smeési bez natéru s vétsi frakci pisku,
probarvenou ve hmoté (odstin sjednocen s okolni maltovinou), viz pozn. D
- maltu strhnout do lice zdiva, dbat na co nejmensi znecisténi lice kamene
- ometeni prebyte¢né malty kostétem z prouti

POZN.02 - DOPLNENI CIHELNE KORUNY

- pouzit kvalitni, ostfe palené cihly, druhotné pouzité

- vyzdéni koruny v mirném spadu cca 2% s pfesahem cca 50mm

- sparovani vapennou reznou smeési bez natéru s vétsi frakci pisku,
probarvenou ve hmoté (odstin sjednocen s okolni maltovinou), viz pozn. D
- sparofez podle sparofezu stavajici koruny na sousedni zdi

POZN.03 - DOZDENI CIHELNE KLENBY

- pouzit kvalitni, ostfe palené cihly, druhotné pouzité

- vymeénit vysypané cihly a dozdit stejnym zpusobem, jako zachovana ¢ast
- obecné stejny postup jako u POZN.01

A) Po odstranéni zeleng, aviak pied stavebnim zasahem do konstrukei, bude zastupci NPU UOP StC umoznéno provedeni aktualizace stavebné

historického prazkumu.

B) Zasahy do konstrukci, vEetné pfezdéni koruny, budou omezeny na nejnutnéjsi minimum, budou na misté konzultovany se zastupcem NPU
UOP StC, dodate¢né zazdivky z historickych cihel zdstanou zachovany, stejné jako deformace lice zdiva. Prioritou opravy je prezentace
autentické stfedoveké hradby v maximalnim rozsahu, véetné mladSich uprav.

C) Pfrezdivana mista kamenné konstrukce budou mit sparofez zdiva zdéného do fadki stejného charakteru, jako okoli. Vzorek zdéni bude

odsouhlasen zastupci pamatkové péce.

D) Bude proveden vzorek struktury a barevnosti spar, ktery bude predlozen zastupci M&U Kolin k odsouhlaseni. Vapenna smés bude rezna bez
natéru s vétsi frakci pisku (doporuéené slozeni 9 slozek pisku, 4 slozky vapna s pfidanim 5 % trassu, 1 slozka antuky a 1 slozka mouru).

POZNAMKY

1. DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V UROVNI DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY DLE PLATNE VYHLASKY O DOKUMENTACI
STAVEB, SOUCASTi DOKUMENTACE NENi DOKUMENTACE PRO POMOCNE PRACE A KONSTRUKCE, VYROBNE TECHNICKA
DOKUMENTACE VYROBKU DODANYCH NA STAVBU, VYKRESY PREFABRIKATU A MONTAZNi DOKUMENTACE. DODAVATELSKOU
DOKUMENTACI ZPRACUJE V PLNEM ROZSAHU GENERALNi ZHOTOVITEL STAVBY. SOUCASTI DOKUMENTACE DALE NENi PROJEKT

INTERIERU.

2. DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA PODLE PLATNYCH LEGISLATIVNICH PODKLADU A TECHNICKYCH NOREM, POKUD TO NENi V
ROZPORU S POZADAVKY PAMATKOVE PECE A ZASADAMI OCHRANY PAMATKOVE HODNOTY OBJEKTU. ]

3. PROJEKTOVA DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA NA ZAKLADE AKTUALNIHO STAVU INFORMACI A ZNALOSTi O OBJEKTU V
CASE PROJEKCNICH PRACIH (fijen az prosinec 2019), VZHLEDEM K CHARAKTERU PAMATKOVE CHRANENEHO OBJEKTU A JEHO
AKTUALNIMU PROVOZU NEMOHLY BYT ZPRACOVANY KOMPLETNi PRUZKUMY ZEJMENA DESTRUKTIVNIHO CHARAKTERU A

PRUZKUMY NEPRISTUPNYCH PROSTOR

4. DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA NA ZAKLADE GEODETICKEHO ZAMEREN| SPOLECNOSTI Geonet Praha s.r.o. z 13.11.2019.
5. V PRIPADE JAKEKOLI NALEZOVE SITUACE, POZADAVKU NA ZMENY RESENI CI ROZPORU PROVADENYCH PRACI S
DOKUMENTACI JE NUTNE KONTAKTOVAT GENERALNIHO PROJEKTANTA STAVBY, ZASTUPCE STAVEBNIKA A ODPOVEDNE

PRACOVNIKY PAMATKOVE PECE.

6. VESKERE UVEDENE ROZMERY JE TREBA OVERIT PRIMO NA STAVBE PRED ZAPOCETIM VYROBY, RESP. REALIZACI

NAVRZENYCH PRACI.

7. VESKERE POVRCHOVE MATERIALY, VCETNE JEJICH UPRAV A BAREVNEHO RESENI, BUDOU NA STAVBE VZORKOVANY A
ODSQUHLASENY AUTORSKYM DOZOREM, ZASTUPCI STAVEBNIKA A ODPOVEDNYMI PRACOVNIKY PAMATKOVE PECE.

8. VESKERE HISTORICKE POVRCHY, KONSTRUKGE A UMELECKO-REMESLNE PRVKY BUDOU DUSLEDNE MECHANICKY
OCHRANENY PRED POSKOZENIM, PRIPADNA POSKOZENi BUDOU OPRAVENA NA NAKLADY ZHOTOVITELE. 3 .
9. VESKERY PUVODNI{ STAVEBNI MATERIAL A DEMONTOVANE HISTORICKE PRVKY, KTERE NEBUDOU OPETOVNE VYUZITY PRI
REALIZACI STAVBY, BUDOU ROZTRIDENY, OCISTENY A ULOZENY DLE POKYNU ZASTUPCE STAVEBNIKA.
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