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Soucasti planované obnovy fasady neorenesancni radnice bude i oprava havarijniho
stavu napojeni zaatikového Zlabu na svislé svody a obnova balkonu. Tento elaborat nastifiuje
technické reseni tak, aby bylo v souladu se zdsadami pamatkové péce:

Detail A — napojeni zaatikového Zlabu na svisly svod

Svisly svod prochdzi zdénou atikou a je napojen na zaatikovy Zlab. Vse je provedeno
z kvalitniho médéného plechu, pravdépodobné nékdy v 80. letech 20. stoleti. V soucasné
dobé je zdrojem zatékani do konstrukce. Spoj Zlabu a svodu je znacné namahany teplotnimi
zménami jak vlastnimi, tak i okolniho zdiva. Po rozkryti konstrukce bude samoziejmé reseni
upresnéno, ale predbéziné navrhuiji zasady reSeni

- prostup zdénou atikou provést jako dilataéni — zazdit médénou trubku a v ni kluzné

vlastni svod
- svod pfipojit ke Zlabu pomoci pfinytovaného limce, a potom teprve zaletovat.
- pokud to bude mozné, umistit pod Zlab pojistnou izolaci s vyvodem do prostoru

Detail B — obnova balkonu s balustradou

Balkon je vlivem povétrnost v pomérné Spatném technickém stavu. Pfedchozi oprava,
pravdépodobné ze stejného obdobi, zatékani resila poloZzenim nové izolace pravdépodobné
na pGvodni skladbu (proto je nova uroven tak vysoko) a nalepenim teracové dlazby. Do
dlazby je vyvedena trubka chrlice. Predpokladdm, Ze v souvrstvi bude i plivodni dlazba,
patrné ve Spatném stavu. Konstrukce balkonu je pravdépodobné betonova, na spodni plose
dochazi k odlu¢ovani omitky ze spodni pasnice | profilu. Balkon lemuje profilovana fimsa
s balustradou. Kuzelky jsou bud betonové, nebo vydusky z umélého kamene, na spodni ¢asti
dost rozdrolené. Z vnitfni strany tvofi obvod ocelovy Uhelnik, zna¢né zkorodovany.

Navrh obnovy: odstranit celé souvrstvi az na nosnou konstrukci. Ovéfit stav obvodové rfimsy.
Provést sanaci betonové desky shora i zdola, véetné viditelnych ploch | profilu. O¢istit vnitfni
stranu fimsy a omitnout nebo vystérkovat. Prvky balustrady nutno obnovit na zakladé
prizkumu stavu a pouZitého materidlu. Povrch opatfit hydrofobizaci.

Tloustka nové skladby bude odvisla od vysky osazeni chrlice. Na desku bude
provedena spadova vrstva betonu a na ni poloZzena hydroizolace . Bud foliova nebo
asfaltova. Bude vytazena az k horni hrané obvodové fimsy. Na bocich bude izolace chranéna
Cu plechem tl. 1 mm. Do néj bude zaustén chrli¢ — detail viz popis napojeni zaatikového
Zlabu. Jako naslapnou vrstvu navrhuji kameninovou dlazbu Brispol 250/250 mm tl. 50 mm na
terée. Témi bude vyrovndan spad podkladniho betonu. VIZ schema.



ORo™mAINGD 3OV 1o 2\ L,Immw,wv M THD S

,1 G
-
»
-

e - - o
- . - ~ - -
~ .
- J ~ [ M i s . - . ~ hd

e

) / YANCIN WROQANAS / 7/
/

Havaa
S g

/ / / ¢ \‘ \\\

/- s \\\

Aoy b\_\mv/wv YA =<
ovenardly © we /] DoNv 6 [ = 2 .
Sheeat Vsl 5% \wwwwwwmwwx
AZAL Yeh3lclg A =
|- LIS \
\/.LM = // 9% L x&
AL
poronHSlS vy TbZo@mmw,r ’ L?r@&>9o®/ /

A9 oAy 3AVv1od
— Iovaionornaly

3023 \owA\ XA A= N
2 Gawmas L Aahng
. Ay_aZNT WAOTANHANT A

|
@/IOQMO.\NE A2 3wz YY) |
© = \ 3 \

\ N
(WA Dy 2 NI&IU //// ///////////// NN

= 7/ \ONQ‘N/I VN3O THNALY
_INEYARAD dtijﬂJﬂoau I VYEEYY ==Y




